Jednostka Opiniujgca,
Atestujgca i Certyfikujaca Wyroby
TEST Sp. z o.0.

TES E2.

J 0O

(1) CERTYFIKAT
Nr TEST/003/2Z/2017

(2) Wnioskodawca: SdUnnger Polska Sp. z 0.0. Sp. k.
44-200 Rybnik, ul. Sw. Jézefa 141D

(3)Wyréb: Tasma stalowa nierdzewna #20 mm F207SS304

(4) Jednostka Opiniujgca, Atestujgca i Certyfikujgca Wyroby TEST Sp. z 0.0. zaswiadcza,
ze wyréb wymieniony w punkcie (3) poddano badaniom na statyczng probe rozciggania

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 6892<1:2010 — metoda B.

Wyniki badar przedstawia ponizsza tabela:

- - Fm A Rm
Rodzaj tasmy [kN] 1%] [MPa — N/mm?]
#20 mm F2075S304 10,5140,24 50,1+1,1 788158

(6) Certyfikat zostat wydane w oparciu. o sprawozdanie z badan wykonane przez
Laboratorium ‘Badawcze Jednostki. TEST Sp. z o0.0. (Akredytacja Nr AB 1552)
Nr LT/001/2017.

(6) Data wydania certyfikatu: 17.01.2017r.

igtal Zarzycki

Siemianowice Sl., dnia 17.01.2017 .
e B o el 5 S TS G ok ]
JOAICW TEST Sp. z 0.0. ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slgskie
Tel./Fax. +48 32 7308200, www.joac-test.pl



